FISA TEHNICA

APRPLA

Apla BituStop P/PM -15 °C

Membrane Bituminoase Termosudabile
modificate cu cauciuc sintetic si armate cu poliester
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PREZENTARE $| PERFORMANTE:

Membranele bituminoase AplaBitustop-15 au la baza bitumul distilat modificat cu polimeri
elastomeri (SBS), avand o armatura compozita, formata din impaslitura de poliester (P)
armata cu fibre de sticla rasucite dispuse sub forma de retea. Compozitia modificata a
membranei ofera proprietati excelente impotriva imbatranirii, adezivitatate, elasticitate,
flexibilitate la rece (-150C), durabilitate.

Membranele bituminoase AplaBitustop-15 au proprietati mecanice deosebite datorita naturii
poliesterice a armaturii si a retelei de armare a acesteia (PES GRID).Membranele bituminoase

AplaBitustop P/PM -15 °C prezinta urmatoarele performante:
* Impermeabilitate ridicata la apa;
» Flexibilitate mare chiar ih conditii de temperatura scazuta
* Rezistenta ridicata la tractiune pe directie longitudinala si transversala,;
* Alungire si revenire elastica marita;
» Stabilitate dimensionala la cald;
* Nu sunt toxice sau poluante.

Prezenta armaturii in interiorul membranei raspunde la urmatoarele exigente:
- repartizeaza eforturile in membrana, reducand tensiunile in timpul exploatarii;
- confera rezistenta la solicitari mecanice si termice repetate;

- confera stabilitate dimensionala;

- realizeaza un material impregnabil si compatibil cu bitumul.

Prezinta urmatoarele caracteristici: alungire (elasticitate) superioara fata de tesaturile din fibra de
sticla, rezistenta mecanica, stabilitate dimensionala, imputrescibile si nehigroscopice.

Membranele bituminoase AplaBitustop-15 °C PM se livreaza cu finisaj superior de granule
minerale de ardezie. Acest finisaj are rolul de a proteja membrana de razele UV conferind
totodata si un aspect estetic aplicatiei. Membrana este prevazuta cu o margine de
suprapunere laterala de 10 cm si 0 margine de suprapunere de capat de 15 cm.

Membranele bituminoase AplaBitustop-15 °C P sunt fabricate cu finisaj de nisip pe fata
superioara.

Partea inferioara a membranelor AplaBitustop-15 este protejata cu o folie de polietilena
termofuzibila care previne lipirea materialului cand este rulat si se topeste in timpul
termosudarii cu flacara. Temperatura corespunzatoare aplicarii se poate controla, urmarind
disparitia marcajului stantat in relief (gofratura) de pe suprafata de asezare a membranei.
Incalzirea membranei peste temperatura de topire optima poate provoca modificari in
structura materialului.

Folia de polietilena prezinta si un caroiaj tiparit, care ajuta la alinierea laterala a membranei.
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Membranele se produc si se livreaza sub forma de rulouri cu suprafata de 10 m? sau 20 m* cu
urmatoarele dimensiuni:

- lungime: 10 m;

- latime: 1m;

- grosimi standard: 3, 4 sau 4,5 mm.

In functie de temperatura minima de tranzitie intre starea rigida si cea elastica, exista membrane
flexibile pana la temperatura de -5°C, respectiv membrane flexibile pana la -15°C.
DATE TEHNICE:

PROPRIETATI TEHNICE um. |AplaBitustop-15 | ro) ERANTE
P(PM)

Armatura PES GRID
Lungime rola (EN 1848-1) m 10 +0,2%
Latime rola (EN 1848-1) m 1 1%
Greutate specifica (EN 1849-1) kg/m? 3/3,5/4/4,5/5/5,5 3%
Flexibilitate la rece (EN 1109) °C -15 + 2°C
Forta de rupere la tractiune (EN 12311-1)
- longitudinal N/5cm 750 20 %
- transversal 550
Alungire la rupere (EN 12311-1)
- longitudinal % 50 +20%
- fransversal 50
Stabilitate dimensionala (EN 1107-1) % 0,2 max
Stabilitate la cald (EN 1110) °C 120 min
Rezistenta la perforare statica (EN 12730) kg 25 min
Rezistenta la perforare dinamica (SR 137/95) clasa I5 min
Impermeabilitate (EN 1928) kpa 60 min

Producatorul Tsi asuma responsabilitatea doar pentru parametrii definiti de standardele in vigoare. Lucrul cu personal nespecializat
sau in conditii de utilizare atipice (caldura excesiva, frig, curenti de aer etc.) poate duce la modificarea valorilor si nu implica
responsabilitatea producatorului.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE:

Pregatirea suportului

Stratul suport trebuie sa fie uscat si solid (chiar daca este poros), fara migcari si fara vibratii cu
amplitudine mai mare de 1 mm, fara fisuri active (care ,lucreaza”). Betonul trebuie sa fie mai vechi
de 28 de zile, iar mortarul (sapa) mai vechi de 7 zile. Suportul trebuie sa fie lipsit de praf (se va
curata cu o perie fina sau se va aspira).

Se va verifica soliditatea stratului suport prin ciocanire. Portiunile superficiale nerezistente se vor
ihdeparta cu ciocanul de zidarie.

Urmele de bitum (membrane vechi neaderente), uleiuri sau grasimi se vor elimina prin raclare
mecanica, eventual prin curatare termica (cu o lampa cu gaz metan sau cu un incalzitor cu aer
cald), urmata de raclare. In cazul componentelor de otel ce pot iesi in afara, acestea se vor taia la
cca. 1 cm sub suprafata de beton.

Denivelarile mici si gaurile de pana la 20 mm se repara folosind mortarul hidroizolant
monocomponent Apla WaterBlock (monocomponent).

Fisurile mai largi de 2 mm se largesc cu sanfren (in forma literei V) apoi se umplu cu mortar
hidroizolant monocomponent Apla WaterBlock (monocomponent) sau cu chituri epoxidice.

In zonele cu muchii de 90° se poate executa o rotunjire (scafd) cu o raza de 3-4 cm folosind
mortarul hidroizolant monocomponent Apla WaterBlock (monocomponent).

Este obligatorie aplicarea uneia dintre amorsele bituminoase Apla HydroStop (diluata conform
instructiunilor de pe ambalaj), Apla HydroStop Solvent sau Apla Hydrostop Gata de aplicare.
Stratul de amorsa va fi lasat sa se usuce min. 24 ore inaintea aplicarii membranelor.
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Mod de aplicare

Membranele se aplica la o temperatura ambianta mai mare de +5°C, prin incalzire cu flacara, cu
un arzator cu gaz. Rolele care au fost depozitate la temperaturi negative vor fi aplicate doar dupa
ce se vor aclimatiza la o temperatura ambianta mai mare de 5°C, altfel exista riscul fisurarii
acestora in momentul intinderii pe suport.

Punerea in opera se incepe de la margini spre centru, verificandu-se aliniamentul pe toata
lungimea lor. Se va verifica in permanenta calitatea sudurii, lipsa de portiuni nelipite si se va evita
inglobarea de bule de aer sub membrana. Totodata, se va evita incalzirea excesiva, punctuala, a
suprafetei membranei pentru a nu creea goluri, pori, rupturi in membrana.

Suprapunerea membranelor se face astfel:

-transversal (la capete) pe 15 cm;

-longitudinal (pe laturi) pe 10-12 cm.

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR IN SISTEM:

Aplica APLA BituStop in sistem cu APLA HydroStop, APLA HydroRepairs si Apla
WaterBlock (monocomponent).

TERMEN DE VALABILITATE:

Produsul poate fi folosit intr-un interval de 12 luni de la data fabricatiei.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Produsul Apla BituStop se prezinta sub forma de role, fiecare avand suprafata de 10m? sau 20
2

m

Se depoziteaza paletizat, in spatii ferite de umezeald sau caldura excesiva. Produsul nu are

restrictii de transport, conform normelor ADR/RID.

MASURI DE SECURITATE

A nu se lasa la indeméana copiilor. Este indicata folosirea de masuri individuale de protectie:
manusi de protectie termica, bocanci de protectie si ochelari de protectie.

DISTRIBUITOR:
S.C. FABRYO CORPORATION S.R.L.
Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. lifov
Tel: (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.26

Datele prezentate se bazege testele noastre executate in cginstiandardizate de aplicagetestare conform ultimelor metodologii , punand in
evidena in mod corect performagle posibile. Orice abatere de la caiildide aplicare, pregirea suprafgi , tehnica de aplicare poate produce
rezultate diferite. Se recomandtudierea ateita specificdei tehnice pentru detalile necesare realizperformanelor optime precunsi
consultarea noastra in cazul unor c@ndiiferite de cele recomandate. Sistem de managemnéegrat calitate-mediu certificat conform ISO
9001:2008 si ISO 14001:2004

Aceast ediie le nlocuigte pe toate cele anterioare. Este responsabilitateatului de a verifica dataceasi fisa este cea mai nau
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